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Ответить письменно в тетради.

Контрольные вопросы по предыдущей теме:
1. Перечислите все зоны сварного соединения.
2. Что составляет основу зоны наплавленного металла?

3. Перечислите 4 участка зоны термического влияния. На каком участке основной металл нагревается до 920°С?

Повторение пройденного

Ответить письменно на тест в рабочей тетради
1.  Какие существуют виды сварных швов?

А. Швы стыкового соединения, швы углового соединения, швы таврового соединения, швы  нахлёсточного соединения.

Б. Швы стыкового соединения, швы углового соединения, швы торцевого соединения, швы точечного соединения


В. Швы стыкового соединения, швы бокового соединения, швы лобового соединения

2. Какие существуют типы сварных соединений?

А. Мостовые, балочные, крановые, рамные.


Б. Точечные, рельефные, шовные, цепные, шахматные.


В. Стыковые, тавровые, угловые, нахлёсточные.


3. Какие из швов относятся к прерывистым?


А. Шахматные и цепные.


Б. Роликовые и точечные.


В. Фланговые и лобовые.


4. Какие соединения называются угловыми?


А. Угловым (У) сварное соединение получается, когда торец одной детали под прямым или любым другим углом соединяется с поверхностью другой.


Б. Угловым (У) называют соединение, в котором поверхности свариваемых деталей располагаются под прямым, тупым или острым углом и свариваются по торцам.


В. Угловым (У) сварное соединение поверхности свариваемых элементов располагаются параллельно так, чтобы они были смещены и частично перекрывали друг друга.


5. Сварным швом называется……


А. Сварной шов - участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации (затвердевания) расплавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристаллизации и деформации.


Б. Сварной шов – линия сварного соединения, образовавшаяся в результате свинчивания соединяемых деталей.


В. Сварной шов – участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации нагретого металла в результате диффузии.



6. Сварные швы по внешнему виду делятся……
А. Внутренние, внешние, прорезные.

Б. Нормальные, выпуклые, вогнутые.

В. Сплошные, прерывистые, точечные.

7. По протяжённости сварные швы делятся на:

А. Сплошные, прерывистые, точечные.

Б. Длинные, средние, короткие, укороченные.

В. Шахматные, шашечные, цепные.

8. По назначению сварные швы делятся на:

А. Прочные, плотные, прочно-плотные.

Б. Односторонние, двухсторонние, сквозные.

В. Основные, подварочные, корневые.

9. Основными параметрами стыкового шва являются:

А. Катет, глубина провара, толщина свариваемого металла.

Б. Ширина шва, выпуклость шва, толщина свариваемого металла, глубина провара, зазор

В. Толщина свариваемого металла, диаметр электрода, длина дуги.

10.Основными параметрами углового шва являются:

А. Катет шва, выпуклость шва, расчётная высота шва.

Б. Длина дуги, сила тока, диаметр электрода, скорость сварки.

В. Ширина шва, глубина шва, выпуклость шва, зазор.

11.Корнем шва называется…..

А. Корнем сварного шва называется меньшая часть двустороннего шва, выполняемая заранее для предотвращения прожогов при дальнейшей сварке основного шва или укладываемая в последнюю очередь в корень шва.
Б. Корнем сварного шва называется часть шва, которая наиболее удалена от его лицевой поверхности.

В. Корнем сварного шва называется часть шва, которая расположена в поверхностной части и предназначенная для усиления шва

Выполненные задания скидывать на электронную почту malykhgylnaz@mail.ru, желательно в тот же день, подписывать отправленный  документ своей фамилией.

Оценки за вашу проделанную работу выставляются.
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